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1 . Niepotvtarzalny xod idenyiikacyjny typu .wyrobu:

GEGŁA KLINK|ER0WA PERFoRoullANA
KLINK|EH PATOKA 250 xl2g x 65, KLA§A 35

cLAs§ilc
2, Zamnerzorc zasto§o§.anie lub za§tg6c*yania: Flrernent rrurou{y ceramiczny U da sfosowania w nezałeali@
i ściarłaafu ełdryt-
4, §W6!T {ry} cwly i wryffixS s§a}a§ai ii ffii łłŹy&tnq$r 2+

5- §Jor*ra in*młc.,tgowac§a: Ffć i7l,tr źtt,ltAl:ffii5
Jednostka lub jednostki nobrfikowane: Polskie Centrum Badań i Certyiikacji s.A,, NB "l 434

6_ Deklarowane udaściwości uźytkowe:

Zasadni,c:e cfłarahtPry§tyki De§ąrcrryane Wła:ił:iwłści t}iryt***re

§yrmiay i *dc*§Skł ur§§iiar€*ff

Wymiary
DŁtoość mm 250

szerokość mm 120
wysokcxić ryłm AĘ

Odchyff<m uryn[ał6r Kategeria T+

@*ewrymtWw n**gs{ia

Równoległość powierzchni wspomej mm NPD

Płaskooć poł,łigzc*lni *łsporrłej ,!nfn NPD

K*:dti bŃtdffi3 &lsurrekc - den enrp&or:o*o d§ąź§,{ł§

eumdgraem,i ilxx:eeĘ§§} ć
Wytrzymałość na ściskanie

Kaiąońa i

§!erł,r*e§e &Ężenk Frs§t6@de d@ 5wierzchni vłsporrłej

Śłdlla rytrrytmbc rp śc&§ctrlb li *::::' Ą4

stabilność wymiarów
{rozszerzslreść ood wdvwem wilooci} mm/m NPD

Ęltr:yrna*o:ń spłriny }#rnr# Ł,óPD

Ea*ygtećć *tp*nycł saufr rcryusacł#*ycłt Xatego{*a sź
ffi€iłrĘogień Eurcklga A1

Absorpcja wody <6

nrcpgexlneg6p§f rcdm*
{ws@czynm& ĘŁxji pa"ry wodrną} 5s],!+*

Ł€*ary;.Ę!e&ć sd b*żp§{ił€drricś! d*xiąefu 9ox§xrznycłl

Gęsiość brutto w stanie suchym kglm3 152f

Odchyłki §ęstŃci K3te§oria ni

Opo*§ęfuly

UĘOnąpr* pernoOae*l {*#a fl{@óred1}
,irt'.l]:,.:- {i 0"67{P,r)

Trrvałość w fu nkcii odporno.ś d tn anlrabnie -
odmrażanie Kategoria F2

*rMnćłenił*€ryiecz$e NP*

teŚciŃirĄfueOae§arcgopyllirylńlsąao*ezze§tawnd€Haou,ułńrła§*Ńiray*ayrrr
m**za &arja ffii l@yrrr rydłla rdrie 4lŃb z lqrz14zełi*arl (tE} nr il§łilH { m ęlląpzną o$o*eo*lnee proćłBlta
oloeślonąo powyze!.
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