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Propozycja wykonania podbudowy w zaleznosci od stopnia obcigzenia konstrukcji

nawierzchnia jezni drdg kategorii KR5 ( krajowe)
przeznaczone dla ruchu i postoju pojazdow o ciezarze wiekszym niz 3,5t

71lmm  warstwa Scieralna z ceramicznej cegty drogowej

7/////////////////////////////////////////////////////////% 30-50 mmpodsypka z betonu drenazowego C16/20

250 mm  podbudowa zasadniczna z betonu C16/20 , spadek poprzeczny 3-4%
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Propozycja podbudowy w zaleznosci od stopnia obcigzenia drg
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podtoze gruntowe Glis> 1,03, E >120MPa
wypetnienie spoin : zaprawa komponentowa

proponowany uklad warstw dla gruntu niewysadzinowego

tj.zwiréw, piaskdw grubo i Srednioziarnistych, zuzléw nierozpadowych
(dla wszystkich warunkéw wodnych podtoza) oraz piaskow pylastych
(dla dobrych warunkéw wodnych podtoza) . Zaleca sie zastosowac
wiagzanie "w jodetke".
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